
 
  

 

 

 

PROCEDIMENTO  DEL  RICICLO  DALLA  CARTA 

  

 

 

-Dalla piattaforma di selezione arriva in cartiera la carta raccolta in balle . 

 

-La carta finisce nel pulper dove viene impastata. 

 

-Dopo la macinazione la carta finisce nelle vasche di stoccaggio. 

 

-Il macero finisce nella cassa d’afflusso che stende una patina di macero che finisce 

nella macchina continua. 

 

-Lì viene appiattita e asciugata da dei cilindri, viene poi lucidata dal monolucido a 

110 gradi. Infine viene patinata 

 

 -La carta che esce dalla macchina continua viene avvolta in bobine che possono 

pesare anche 15 tonnellate. 

 

-Le bobine hanno due funzioni: la bobinatrice taglia e crea cilindri più piccoli, la 

taglierina taglia la carta nel formato desiderato. In entrambi i casi la carta viene 

mandata in magazzino. 

 


